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V I I M I S T L U S

Kodune lasuu-
ritegu eeldab 
hea nakkuvu-
se tagamiseks 
traditsiooni-
list alusvärvi.
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Lasuurne ehk läbikumav 

värv jätab aluspinna õrnalt 

paistma. Lasuurimise tehni-
kaid kasutatakse peamiselt 
sisetingimustes dekoratiiv-
sel eesmärgil ehk pindade il-
mekamaks muutmiseks, kuid 
tihti annavad need aluspinna-
le ka parema vastupidavuse, 
muutes selle veekindlamaks ja 
mustust hülgavamaks. 

Ostmise asemel tee ise. Olgu-
gi et kaubanduses leidub la-
suuripotsikuid musttuhat, on 
lasuurvärve soovi korral või-

Lasuurvärvide 
läbikumav maailm. 
Seinakate õllest ja munast

malik valmistada lihtsalt ka 
ise. Lasuurvärvid koosnevad 
tavaliselt side- ehk liim ainest, 
värvipigmendist ja vedeldist, 
milleks on enamasti vesi. 

Lasuuri läbipaistvus oleneb 
peamiselt lisatud värvipig-
mendi hulgast – mida rohkem 
pig menti panna, seda vähem 
kumab aluspind läbi. Samu-
ti saab soovi korral läbikuma-
vust vähendada, kandes üks-
teise peale mitu kihti lasuuri. 

Kihid sobigu. Kuna lasuur jä-
tab aluspinna läbi kumama, 
on viimase kvaliteet ja sobivus 
pealmise kihiga äärmiselt olu-

line. Kodune lasuuritegu eel-
dab hea nakkuvuse tagami-
seks traditsioonilist alusvärvi: 
kaseiin- ehk kohupiima-, lubi- 
või kriitvärvi. 

Lasuuri võib kanda ka otse 
aluspinnale, mis peab hea tu-
lemuse saamiseks olema üht-
laselt pahteldatud või krohvi-
tud ja krunditud. 

Kindlasti tuleks teha pin-
dade omavahelise sobivuse 
katsetamiseks proov väiksel 
pinnal, et olla kindel, et tule-
mus vastab ootustele. 

Pealekandmisega saab ela-

vust juurde anda. Värvi pea-


